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THVISTELMA

Geologian tutkimuskeskus suoritti vuosina 2000-2001 jatkotutkimuksia Lempé&alan kunnassa, perus-
karttalehdella 2123 07 sijaitsevalla Kalliojarven kulta-aiheella. Tavoitteena oli tdydentadd vuonna 2000
Kauppa- ja teollisuusministeriélle raportoituja tutkimuksia.

Valtausalueella Kalliojarvi 1 on 1994-1996 suoritetuissa tutkimuksissa paikannettu moreenigeokemian
keinoin kultamineralisaatio. Syvakairausten perusteella esiintyma todettiin liittyvan todennakdisesti lahes
vaaka-asentoiseen, kvartsijuonien pirstomaan hiertovyohykkeeseen. Tarkeimmét muutaman metrin
paksuisen mineralisaation tunnusmerkit olivat pyriitti-arseenikiisupirote kvartsiutuneessa kiillegneississa.
Paras yksittdinen kairasydanlavistys oli 4.8 m kultapitoisuudella 6,5 ppm Au. Kulta esiintyy metallisessa
muodossa hippuina. Leikkaavia graniitti- ja pegmatiittijuonia oli runsaasti. It&-1antisen mineralisaation
pituudeksi todettiin noin 120 m ja leveydeksi noin 70 m. Kenttédkaade painuu loivasti lanteen. Moreenin
hienoaineksen voimakas kullan nousu indikoi todenndkdisesti paikkaa jossa mineralisaatio puhkeaa pintaan.

Mineralisaation oletetun lantisen jatkeen tutkimiseksi kairattiin vuonna 2001 kahdeksan reik&a ( M52
/2123/00/R411-418) kahteen profiiliin 40m ja 90 m aikaisemman kairauksen lantisimmast4 leikkauksesta
sekd kaksi hajareik&a geofysiikan indikoimiin rakenteisiin. Mineralisaation lantiset jatkeen lavistettiin, mutta
sek& hierron paksuudet ettd kultapitoisuudet jaavat vaatimattomiksi. Korkein yksittdinen kultapitoisuus on
1,5 ppm/m. Mineralisoituneiden hiertovy6hykkeiden paksuudet vaihtelevat metrista viiteen metriin. Kullan
keskipitoisuus j&a alle 0,5 ppm:n tason arseenin ollessa noin 1000 ppm As. Lisakairaukset kuitenkin
vahvistivat tulkintaa siita ettd mineralisoitunut hiertovyéhyke liittyy loivasti lanteen painuvaan
synformirakenteeseen.

Hajareikd R417 noin 300 m mineralisaatiosta lounaaseen lavisti magneettikiisu- ja grafiittipitoista
Kiilleliusketta joka selittad paikalla mitatut IP hairiét. Kullan nousua ei tavattu. Viimeisella reialla R418
tarkistettiin voimakas IP anomalia mineralisaation mahdollisella itdisell& jatkeella. Geofysiikan anomaliat
aiheutuvat voimakkaasti hiertyneestd, kvartsi- ja hematiittijuonien pirstomasta graniitista jossa on jonkin
verran pyriitti- ja arseenikiisupirotetta. Kultapitoisuus jaa alle 50 ppb:n tason.

Pegmatiittijuonien runsaan esiintymisen vuoksi my6s synformin kérjessa tavattu voimakkaimmin
mineralisoitunut rakenne on epdvarma kultamineralisaation volyymin ja keskipitoisuuden suhteen.

Valtauksista Kalliojarvi 1 ja 2 on luovuttu.
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Report covering exploration work within GTK claim Kalliojarvi 2 (Mining Register N:o 7176/1), located in
the municipality of Lemp&él&, during 2000-2001

ABSTRACT

Geological Survey of Finland (GTK) has carried out further exploration work on the Kalliojérvi gold
mineralization in Lempaéld, south of Tampere in central Finland during 2000-2001. The objective was to get
additional data on the occurrence, explored earlier during years 1994-1996. The result of the earlier
exploration was reported to Ministry of Trade and Industry in 2000.

In Kalliojérvi a gold mineralization was located in 1994 using till fine fraction and heavy mineral techniques.
A sheared mica gneiss, cut by numerous quartz veins and containing secondary quartz and arsenopyrite was
intersected by core drilling. The maximum thickness of the shearzone was 5 m and the best intersection
contained 6,5 ppm gold along 4,8 m drillcore. Most of the gold is native. The mineralized structure was
interpreted as a synform with a gentle dip towards west. In the nose of the synform high values of gold in the
till indicate the location where the mineralization could be outcropping.

In order to investigate the possible extension of the mineralised shearzone further to the west, a limited
drilling programme was executed consisting of 8 holes (M52/2123/00/R411-R418). Six holes were drilled in
profiles 40m and 90 m respectively to west of the westernmost drilling profile of the previous campaign.
Some strong IP response left unchecked in the previous investigation was checked with two holes.

The westward extension of the mineralized shear was located, but unfortunately with very low grades
combined with limited thickness of the shears. The best one meter analysed section gave as average 1,5 ppm
gold while the thickness of the mineralized shears varied between 1-5 meters. The average gold grade is
below 0,5 ppm Au with 1000 ppm arsenic. The current drilling programme confirmed the interpretation of
the synform structure of the mineralised shears dipping gently to west.

The last two drillholes, R417 and R418 were aimed at geophysical targets. R417, ca 300 m to the SW of the
mineralization, intersected pyrrhotite bearing mica schist with some graphitic layers. No gold was detected.
R418 was targeted at an IP anomaly on a possible eastern extension of the mineralization. Strongly tectonised
granite with pyrite- arsenopyrite dissemination and cut by quartz and hematite veins was intersected. Gold

grade was below 50 ppb.

Average gold grade and the volume of the Kalliojarvi mineralization are very uncertain due to the many cross
cutting pegmatite veins, also in the nose of the synform, where the gold grades seem to be higher. Both

claims Kalliojarvi 1 and 2 have been dropped.
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JOHDANTO
Tutkimusten lahtdkohta

Malmitutkimusten l&htokohtana on ollut Geologian tutkimuskeskuksen tulokset Lempaalén
Kalliojarven alueen tyémailla, jotka geologi Petri Rosenberg on raportoinut 17.3.2000. Raportissa
kuvailtu Kalliojarven esiintyma on pieni, kvartsijuoniin ja kvartsiutuneisiin hiertovyohykkeisiin
liittyva kultamineralisaatio. Isantékivend on lukuisien pegmatiittijuonien lavistama kiillegneissi.
Kultapitoisten muuttumisvyohykkeiden geometria sopi parhaiten lanteen tai lounaaseen avautuvaan
synformirakenteeseen. Itdosissaan mineralisaatio nousee pintaan aiheuttaen voimakkaan
geokemiallisen anomalian puhkeaman p&éll& olevassa 3-10 m paksussa moreenipeitteessé.

Avonaisen synformirakenteen jatkuvuutta haluttiin tutkia ja seurata pidemmalle lanteen p&in.
Synformin pohjaa oli seurattu noin 50 m:n syvyydelle maan pinnasta mielenkiintoisin tuloksin.
Mineralisaation syvyysjatkuvuutta haluttiin tutkia lisakairauksin.

Tutkimusalueen sijainti ja koko

Tutkimusalue sijaitsee Lempé&alan kunnassa, pienen Kalliojarven pohjoispuolella, karttalehdella
2123 07, Tampereelta noin 15 km lounaaseen (kuva 1).
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Kuva 1. Tutkimuskohteen Kalliojarvi sijainti 1:100 000 geologisella kartalla. Siniset ruudut
voimassa olevia varauksia ja punaiset ruudut valtauksia.



Koska aikaisempi Geologian tutkimuskeskuksen valtaus Kalliojarvi 1 , kaivosrekisteri n:o 5978/1,
oli umpeutunut, haettiin kairaustoité varten uusi valtaus 25.1.2001. Valtaus Kalliojarvi 2,
kaivosrekisteri n:o 7176/1, suuruudeltaan 41.8 ha, myonnettiin 19.2.2001 (liite 1). Alkuperdinen
valtauskirja oli voimassa 19.2.2006 asti. Taydennyskairausten tuloksen perusteella valtauksesta
paatettiin kuitenkin luopua 30.11.2002.

Luonnonolosuhteet, asutus ja tiesto

Tutkimusalue on p&dosin avointa, hakattua maastoa jossa lohkareinen ja kivinen, tiivis moreeni
haittaa sekéa kaluston liikkumista ettd naytteenottoa. Kalliojarven rannalla on pieni kesamokki,
mutta muuta asutusta ei lahiympaéristossé ole. Alueelle johtaa hyvakuntoinen metsétie.

Tutkimuskohteen nimeaminen

Tutkimuskohteesta on kaytetty nimeé Kalliojarvi, laheisen jarven mukaan. Valtauksilla on ollut
myds sama nimi Kalliojérvi 1 ja Kalliojarvi 2.

Aikaisemmat tutkimukset

Vuonna 2000 raportoidut tutkimukset (M19/12123/2000/2/10, Rosenberg Petri 2000,
(Kultatutkimukset Lempaalan Kalliojarven alueella vuosina 1994-1999) kattoivat geologisen
kartoituksen, moreenigeokemian (mm. raskasmineraalimenetelman), maastogeofysiikan
(magneettinen ja IP mittaus) seka kairaukset (38 reik&é yhteispituudeltaan 1814.4 m). Kairausten
paras yksittainen lavistys oli 4,8 m pitoisuudella 6,5 g/t Au. Kyseisessa tutkimuksessa on myds
lahdeviitteitd GTK:n aikaisempiin alueellisiin tutkimuksiin. Malminetsintaty6t kohdistuivat
valtauksen Kalliojarvi 1 valittdmaan laheisyyteen ja ne on myds raportoitu valtausraporttina
MO06/2123/2000/3/10 Tutkimustyoselostus Lempaalan kunnassa, Kalliojarvi 1-nimisella
valtausalueella (kaivosrekisteri N:o 5978/1), vuosina 1994-1999 suoritetuista kultatutkimuksista,
Petri Rosenbergin toimesta.

SUORITETUT TUTKIMUKSET
Syvéakairaukset

Lisékairaukset alueella kdynnistyivat 2.5.2001 Suomen Malmin timanttikairausyksikon aloittaessa
reidn n:0 2123/01/R411 kairauksen koneella GM 75 GL (reidn koko TT56). Reidn sijainti oli 40 m
lanteen vuosina 1994-1996 kairatusta lantisimmésta N-S-suuntaisesta poikkileikkauksesta (liitteet 2,
3,4jab).

Kairasydamisté valittiin yhteensa 211 kappaletta metrin mittaista naytettd, joka halkaistiin ja toinen
puoli analysoitiin Espoon Geolaboratoriossa ICP-AES menetelmalld (tilausnumero 71238,
menetelmakoodi 511P: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na,
Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Si, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn ja koodilla 705P: Au, Pd ja Pt).

Reidt R411, R412 ja R413 (liite 7) ovat samassa pystytasossa kohtisuoraan oletetun synformin
akselia vasten: R411 kulmalla 43 astetta pohjoiseen, R412 pystyyn ja R413 kulmalla 43 astetta
etelddn. Reikd R411 leikkaa 45 asteen kulmalla kvartsijuonista, hienorakeista ja hiertynytta
Kiillegneissié joka on selvasti mineralisoitunut vélilld 39,50-44,50 (5 m). Jakson keskimé&ardinen
kultapitoisuus on 488 ppb Au, ja arseenipitoisuus 950 ppm As. Myos rikkipitoisuus on noussut
ollen keskimaarin 2% S. Vélill4 50,50-53,50 (3 m) lavistettiin hiertovydhyke jonka kultapitoisuus



on 170 ppb Au, arseeni 836 ppm As ja rikki 0,8 % S. Pystyreik& R412 leikkaa 80 asteen kulmalla
kvartsijuonista, hiertynytta kiillegneissia syvyydella 31,80-34,80 (3 m) jossa analysoitiin kairausten
korkein kultapitoisuus 1,48 ppm Au/m. Keskipitoisuus j&& tasolle 674 ppb Au, arseenipitoisuuden
ollessa 2132 ppm As ja rikkipitoisuuden vastaavasti 0,8 % S. Syvempi vyohyke tulee esiin tasolla
56,00-57,00 ( 1 m), jossa kultapitoisuus on 798 ppb Au ja arseeni 6400 ppm As. Eteldan kairattu
reikd R413 leikkaa 70 asteen kulmalla kvartsijuonista, hiertynytta kiillegneissia syvyydella 28,00-
29,00 ( 1 m) jossa kultapitoisuus j&a alhaiselle tasolle (231 ppb Au) ja syvyydelld 34,00-35,00 (1 m)
jossa kultapitoisuus on myos alhainen (182 ppb Au). Analysoidussa kiillegneississa on hopea
kauttaaltaan noussut heikosti, vaihdellen tasolla 1-4 ppm Ag. Palladium voi nousta
yksittéisanalyysissa tasolle 40 ppb Pd ja platina tasolle 10 ppb Pt. Leikkauskulmista péaatellen
synformirakenne tuntuu todennakoiseltd mineralisaation geometrialta.

Seuraava poikkileikkaus kairattiin 50 m synformin pituusakselia pitkin lanteen. Jélleen yksi reika
pohjoiseen (R414), toinen pystysuoraan (R415) ja kolmas etelddn (R416) samoilla
inklinaatiokulmilla (liite 8). Tulokset olivat seuraavat: R414 heikkoa kultapitoisuutta hiertyneessa
Kiillegneississa valilla 47,00-48,00 (127 ppb Au) ja vélilla 60,00-61,00 (148 ppb Au). Kiillegneissin
kultapitoisuuden taso hivenen noussut koko matkalla reidsséd R415 (30-50 ppb Au). Reika R415
leikkasi hiertynytta kiillegneissia valilla 13,50-15,50 jossa kultapitoisuus oli hivenen noussut
(kuitenkin alle 100 ppb Au). Heikot nousut osuvat kuitenkin kohtiin jotka tukevat alueen
rakennetulkintaa.

Paatettiin vield tarkistaa kairauksin voimakas hairié magneettisella ja IP kartalla noin 300 m
lounaaseen edellisista rei’ista (liite 3). Reikd R417 lavisti magneettikiisuraitaista ja -pirotteista
Kiillegneissid. Analyyseissé ei nakynyt ollenkaan arvometallien nousua. Palladiumin ja platinan taso
oli jonkin verran kohonnut, parhaimmillaan 30 ppb Pd ja 7 ppb Pt.

Kalliojarven kultamineralisaation oletetun pintapuhkeaman itéisell4 jatkeella oleva IP anomalia
tarkistettiin yhdelld reidlla (liite 3). Reikd R418 lavisti levedn ruhjevydhykkeen jossa
kvartsijuoninen kiillegneissi ja punainen, hematiittijuonien lavistama, hiertynyt graniitti
vuorottelevat. Kultapitoisuus jai alle 50 ppb:n tason arsenikin ollessa korkeimmillaan 500 ppm As.

Taulukko 1. Syvakairausreidt M52/2123/00/R411-R418, Lempéald, Kalliojarvi, karttalehti 2123 07.

Reian numero X y z suunta inkl pituus
R411 6809 360] 2483885 140 357.6 43| 88.20
R412 6 809 346| 2483886 140 180 90| 80.45
R413 6 809 346| 2483 886 140 176.6 43.4 64.20
R414 6 809 320| 2483 840 140 357.9 42.6| 84.50
R415 6809 320] 2483840 140 215.8 89.4] 56.60
R416 6 809 320] 2483840 140 180.8 45.2] 89.10
R417 6 809 155 2483585 140 13 60| 100.00
R418 6809 388 2484221 140 180 45/ 85.80

648.85



TUTKIMUSTULOKSET

Lisékairausten tarkoituksena oli tutkia Geologian tutkimuskeskuksen I6ytdman ja vuosina 1994-
1999 tutkiman Kalliojarven kultamineralisaation mahdollisia jatkeita. Aikaisemmissa tutkimuksista
oli todettu kullan nousua (paras yksittdinen kairauslavistys oli 4,8 m kairasydanté pitoisuudella 6,5
ppm Au) parhaimmillaan noin 70 m levedssa ita-lantisessé vydhykkeessé noin 150 m:n matkalla.
Pieni ja hajanainen kultamineralisaatio, jossa kulta esiintyy metallisessa muodossa hippuina,
todettiin liittyvan kvartsijuonia sisaltavaan, hiertyneeseen kiillegneissiin. Kultakriittinen
hiertovyohyke tulkittiin poimuttuneeksi, lanteen tai lounaaseen avautuvaksi synformirakenteeksi.
Itddn pain mineralisaatio nousee todennékdisesti pintaan aiheuttaen voimakkaan geokemiallisen
morenianomalian.

Lisékairaukset kohdistuivat padasiassa kyseiseen kultakriittisen hiertovyohykkeen syvemmélle
painuvalle, lantiselle jatkeelle.

Lisékairauksilla voitiin mineralisaatiota seurata lanteen pdin vield noin 100 m:n matkan.
Kultapitoisuudet jaivéat kuitenkin lahinnd indikaation luonteisiksi. Kultakriittinen hiertovyohyke
seuraa todennékaisesti loivasti l&nteen painuvaa synformirakennetta. Mineralisaatio on
parhaimmillan poimun karjessad missa se oletettavasti puhkeaa pintaan. Poimurakenteen kyljet ovat
vain heikosti mineralisoituneet.

Lisatutkimukset vahvistivat alueen rakennetulkintaa, mutta esiintymé pysyy pienena ja hajanaisena.
Pituutta on noin 250 m ja leveyttd noin 50-60 m.

Kalliojarven valtausalueelta ei ole 16ytynyt taloudellisesti kiinnostavaa esiintymaa. Valtauksesta
Kalliojarvi 2 on luovuttu.

Tutkimusaineiston tallentaminen

Tutkimukseen liittyvéé aineistoa séilytetadn GTK:n tiloissa ja arkistoissa.

Liittyy aineisto

Syvékairaus

Kairasydamet ja niista tehdyt laboratoriondytteet on arkistoitu Lopen Kairasydénvarastolla.
Kairareidt ja kairareikaraportit: M52/2123/01/R411-R418

Kairasydanten kemialliset analyysit: GTK, Geolaboratorio, tilausnumero 71238

Muu aineisto

Valtauskirjat, pdivakirjat ja muu asiaan liittyvéa aineisto on arkistoitu GTK:n toimitiloissa.



LITELUETTELO

Liite 1. Valtausalueiden Kalliojarvi 1 ja Kalliojarvi 2 sijainti topografisella kartalla.
Taydennyskairaukset merkitty keltaisella symbolilla ja aikaisemmat kairaukset vihreélla. Moreenin
kultapitoisuus Au ppb tulostettu punaisin palloin. Pohjakartta lupa Maanmittauslaitos 13/MYY/04.
Liite 2. Taydennyskairausten sijainti, mukana aikaisemmat kairaukset, oletettu Kalliojarven Au-
mineralisaation pintapuhkeama ja moreenin kultapitoisuus Au ppb. Taustalla magneettisen
maastomittauksen varipintakartta. Pohjakartta lupa Maanmittauslaitos 13/MYY/04.

Liite 3. Taydennyskairausten sijainti IP maastomittauksen profiilikartalla. Pohjakartta lupa
Maanmittauslaitos 13/MYY/04.

Liite 4. Kairareiét ja naytteiden kultapitoisuus (Au ppm) pintaprojektiona (GEMCOM tulostus).

Liite 5. W-E suuntainen pystyprojektio kairatun alueen poikki, kultapitoisuus (Au ppm, punainen)
ja arseenipitoisuus (As %, vihred).

Liite 6. N-S suuntainen pystyprojektio R381,R363,R364 ja R365, kultapitoisuus (Au ppm).
Liite 7. N-S suuntainen pystyprojektio R411-R413 ja R376, kultapitoisuus (Au ppm).

Liite 8. N-S suuntainen pystyprojektio R414-R416, kultapitoisuus (Au ppm).
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