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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimusten tausta, tavoitteet ja vastuuhenkilt

Alueellisen geokemiallisen moreenin linjandytteenoton tulosten mukaan Lohisarrioiden alueella
on metakomatiitin aiheuttama Mg-Cr-Ni-anomalia, jonka alueella on taustasta poikkeavan kor-
keita Cu-pitoisuuksia (Gustavsson et al. 1979). Tdhan anomaliaan ja osittain sen lansipuolelle
liittyy myds ¥4 km? (harvapistekartoitus) naytetiheydella tehdyssa geokemiallisessa kartoitukses-
sa esiin tulleita Au-anomalioita (Salminen 1995). Alueen itdpuolen tutkimusten tulokset on ra-
portoitu aiemmin (Pulkkinen ja Salmirinne 2006).

Tutkimusten tarkoituksena oli selvittdd, onko moreenigeokemian antamilla malmiviitteilld vas-
tetta kallioperéassa. Geologisesti Lohisarrioiden alue kuuluu malmipotentiaaliseen Keski-Lapin
vihredkivialueen pohjoisosaan. Alue tulee esiin malmipotentiaalisena kohteena my6s malmien-
nustetutkimuksessa (Nykanen ja Salmirinne 2003, Nykénen and Salmirinne 2007).

GTK:n Pohjois-Suomen aluetoimiston kultatutkimushanke aloitti tutkimukset Lohisarriossa
vuonna 2001. Tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut geologi Eelis Pulkkinen.
Vilho Méntynen toimi avustajana maastotutkimuksissa. Geologista kartoitusta ovat tehneet kau-
siapulaiset Leena Niska ja Jenni Hasa. Maastogeofysiikan mittausten suunnittelusta ja tulkinnas-
ta ovat vastanneet geofyysikot Teuvo Pernu ja Heikki Salmirinne.

1.2 Tutkimusalueen sijainti

Valtausalue Lohi 3 sijoittuu karttalenhden 3723 12 alueelle noin 80 km Sodankylén kirkonkylan
pohjoispuolelle (Kuva 1). Lohisarriot sijaitsee Porttipahdan tekoaltaasta pohjoiseen pain nouse-
van méen alueella Lohiaavan lansipdéssa. Valtatie 4 ja& sen itépuolelle.

Koko alue oli toisen maailmansodan aikana saksalaisten joukkojen varikko- ja tukikohta-
alueena. Sen jaljiltd Lohisarrioissa etenkin valtatie 4:n itdpuolella on runsaasti sotaromua ja kai-
vettuja poteroita.
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Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti (punainen suorakulmio), (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro
13/MYY/08).

Fig. 1. Location of the exploration area (red rectangle), (Basemap © National Land Survey of Finland,
license 13/MY'Y/08).



1.3 Aikaisemmat tutkimukset

Lohisarrioissa on tehty malmitutkimuksia 1950-luvulta lahtien. Julkaistuja tutkimuksia ovat
Pulkkinen ja Salmirinne (2006), Lestisen (1980) geokemiallisen kartoituksen tulkinta sek& Puus-
tisen (1978) raportti alueen malmitutkimuksista. Kallioperdkartan mukaan alueen kalliopera
koostuu Sattasvaaran tyyppisistd komatiiteista ja diabaasijuonesta (Lehtonen et al., 1998). Mus-
taliuskeprojekti toteaa sielld olevan mustaliuskeita (Arkimaa et al., 2000). Kallioperassé olevat
kiisuuntumat tuottavat kuparianomalioita ja hiertosaumat kulta-anomalioita alueellisen moreenin
geokemiaan (Kuva 2). Tutkimusalueen kallioperan rakennetta luonnehtii kaakkoon loivasti kaa-
tuvan poimuakselin mukainen poimutus ja sitd l&hes kohtisuoraan tapahtunut nuorempi poimu-
tus. Tamé tektoninen asetelma on todettu kallioperékartoituksessa ja se on koko alueelle luon-
teenomainen, kuten Sakiatievan kulta-hopeaesiintymakin osoittaa (Pulkkinen ja Salmirinne
2006).
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Kuva 2. Alueellisen moreenigeokemian kulta- ja kuparipitoisuudet Lohisarrioiden alueella. Kuparipitoi-
suudet edustavat linjamoreenigeokemiaa (Gustavsson et al.1979) ja kultapitoisuudet ¥s km? geokemiaa
(Salminen 1995). Valtausalue on merkitty punaisella suorakaiteella.(Pohjakartta © Maanmittauslaitos,
lupa nro 13/MYY/08).

Fig. 2. Gold and copper concentrations of till in the Lohisarriot area. Copper concentrations refers to line
till geochemistry (Gustavsson et al. 1979) and gold concentration to the % km? geochemistry (Salminen
1995). Red rectangle indicates the claim area. (Basemap © National Land Survey of Finland, license
13/MYY/08).
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Kuva 3. Lohisarrioiden valtaus Lohi 3 karttalehdella 3723 12. Valtaukseen on merkitty nimi, pinta-ala
sekd alkamis- ja loppumispadivamaara. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig.3. Claim Lohi 3, map sheet 3723 12. Name, area, starting and ending dates of the claim are indicted
in the claim image. (Basemap © National Land Survey of Finland, license 13/MYY/08).
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Fig. 4. Locations of the drill holes at Lohisarriot (Basemap © National Land Survey of Finland, license

13/MYY/08.)



2 ALUEEN GEOLOGIA

2.1 Maapera

Tutkimusalueen maaperé koostuu moreenista, joka on valtausalueella 0.5 — 10.0 m paksu (Kuva
5). Sen alla on kallioperéssa kemiallisesti rapautunut kerros. Rapautuman syvyys on kallioperan
karbonaattiutuneissa ja kiisuuntuneissa osissa yli 20 m. Moreenin kulkeutumissuunta ja —matka
on tutkittu 5 km Lohisarrioiden koillispuolella sijaitsevassa kohteessa, jossa mitattiin magnetiitin
kulkeutumista moreenin magneettisen suskeptibiliteetin avulla (Harkonen ja Pulkkinen, 1981).
Siind todetaan moreenin olevan lahes paikallista ohuen maapeitteen alueella, mutta paksun ja
useampia moreenikerroksia késittdvan alueen moreenin pintaosa on kulkeutunut jopa 2 km. Kul-
keutumissuunta on luoteesta kaakkoon.

Kuva 5. Lohisarrioiden méaella oleva mafinen vulkaniitti on vain lievasti muuttunutta ja pintarapautuma
on vain metrin vahvuinen. Maapeite koostuu rapakalliomoreenista ja sité on kiintean kallion paalla
yleensd 0.5 — 1 m. (Kuva Pertti Sarala, 2007).

Fig.5. On the top of the Lohisarriot hill the mafic volcanic rock is slightly weathered down to 1 m. The
drift is till with weathered bedrock. Thickness of this layer on the fresh rock is from 0.5 to 1 m. (Photo
Pertti Sarala, 2007).



2.2 Kalliopera

Lohisarrioiden kallioperéd (Kuva 6) kuuluu malmipotentiaalisen Keski-Lapin vihredkivialueen
pohjoisosaan (Lehtinen et al. 1998). Tutkimuskohde sijaitsee Ruosselén graniittikompleksin lan-
sikontaktissa. Kivilajit koostuvat mafisista- ja ultramafisista metavulkaniiteista ja rautamuodos-
tumaan liittyvasta happamesta tuffista seka grafiitti-, karbonaatti- ja kiisuliuskeesta. Liséksi ma-
fisia metavulkaniitteja leikkaa lamprofyyrijuonisto kairareian R239 kohdalla.

Mafinen metavulkaniitti ovat massiivista laavaa. Se on kontaktialueilla hienorakeista ja keskus-
osissa diabaasia muistuttavaa. Ultramafinen metavulkaniitti on 1 — 5 m paksuisina kerroksina ja
poimuttunut mafisen vulkaniitin kanssa. Rautamuodostuma on yleensd kompaktia magneetti- ja
rikkikiisusta koostuvaa kived ja siihen liittyva grafiittiliuske kiisu- ja grafiittipitoista kived. Ha-
pan tuffi on harmaata, hienorakeista ja tutkimusalueen muita kivilajeja kovempaa. Siita syysta
sen kontaktit ovat hiertyneet ja pirstoutuneet sepeliksi. Rautamuodostumaan liittyvié kivilajeja
luonnehtii voimakas epidoottiutuminen. Myloniitiksi nimitetadn tassé hiertosaumojen lapeensé
kalimetasomatoosin muuttamia kiillekivia. Lamprofyyri saa tassé raportissa nimensé kemiallisen
koostumuksen perusteella, jota luonnehtii ympéristosta selvasti poikkeavan korkeat Ba-, Ca-,
Li-, Sr- ja Ti-pitoisuudet.

Valtausalueen itapuolella, valittdmasti Ruosselén graniittijuonistosta lanteen on uudelleen kitey-
tynytta kvartsiittia, jossa on karsiraitoja. Seuraavana lanteen on Sattasvaaran tyyppista metako-
matiittia, joka on Kloriittiutunutta ja talkkiutunutta. Poimutukset ovat siind parhaiten néhtévissa.
Sen vélikerroksina on karbonaatti-rikkikiisukived. On myds mahdollista, ettd komatiittien karbo-
naattiosueet ovat CO,-metasomatoosin muuttamaa ultramafista metakomatiittia. Taman tutki-
muksen mukaan geologinen karttakuva tdsmentyy siten, etté graniitin kontaktissa oleva kvartsiit-
ti ei ulotu valtausalueelle, vaan sen sijalla on rautamuodostumaan liittyvista kivilajeista koostuva
yksikko.
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Kuva 6. Kivilajikartta (Lehtonen et al., 1998) seka valtausalue Lohi 3 (Pohjakartta © Maanmittauslai-
tos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig. 6. Lithology (Lehtonen et al., 1998) and Lohi 3 claim area (Basemap © National Land Survey of
Finland, license 13/MYY/08).

3 SUORITETUT TUTKIMUKSET

3.1 Geologinen kartoitus

Yo Jenni Hasa teki kesalla 2002 detaljikartoitusta Lohisarrioissa 4-tien molemmilla puolilla. Li-
séksi tutkimusavustaja Vilho Méntynen kartoitti Lohisarrioiden lansirinteen mafisia ja ultramafi-
sia vulkaniitteja. Tdman operaation tarkoituksena ei ollut kallioperékartoitus, vaan malmipotenti-
aalia osoittavien muuttumisilmididen etsiminen. Kartoitustulokset ovat GTK:n tietokannoissa.
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3.2 Geofysikaaliset tutkimukset

Tutkimusalueella tehtiin systemaattinen magneettinen ja séhkémagneettinen VLF-R mittaus 1.8
km? suuruisella alueella vuonna 2002. Mittaukset tehtiin 50 metrin linja- ja 10 metrin pistevalilla
(Kuvat 7- 9). My6hemmin samana vuonna mitattiin tarkemman magneettisen kuvan saamiseksi
seké kairauksen kohdentamiseksi 0.2 km? suuruinen magneettinen tihennysmittaus 10 metrin lin-
javalilla kayttden 5 metrin pistevalia. Valtausraporttiin liitetty maastogeofysiikan mittausaineisto
on kuvattu liitteessa 2. Kultapotentiaaliset, NW-SE-suuntaiset, hiertyneet mafisen ja ultramafisen
vulkaniitin valiset kontaktit erottuvat minimein& magneettisella kartalla (Kuva 7) ja pienind omi-
naisvastuksina nédenndisen ominaisvastuksen kartalla (Kuva 8).
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Kuva 7. Magneettinen kartta, valtausalueen sijainti ja kairanreikien sijainti Lohisarrioiden tutkimusalu-
eella. Magneettinen tihennysmittausalue on rajattu kuvaan sinisella suorakulmiolla (Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig.7. Magnetic map and location of the drill holes at the Lohisarriot exploration area. Detailed mag-
netic survey area is surrounded by blue polygon (Basemap © National Land Survey of Finland, license
13/MYY/08).
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Fig. 8. VLF-R apparent resistivity map and locations of the drill holes at Lohisarriot (Basemap © Na-

tional Land Survey of Finland, license 13/MYY/08).
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Kuva 9. VLF-R-mittauksen vaihekulma, valtausalueen sijainti ja kairanreikien sijainti Lohisarrioiden
tutkimusalueella (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig. 9. VLF-R phase map and locations of the drill holes at Lohisarriot (Basemap © National Land Sur-
vey of Finland, license 13/MYY/08).

3.3 Raskasmineraalitutkimukset

Raskasmineraalinaytteet (5 litraa moreenia) otettiin lapiolla 0.5 — 1 m syvyydeltd moreenin C-
horisontista. Naytteenottopisteissa moreenipeitteen paksuus on 1 — 2 m. Naytteenottoon osallis-
tuivat tutkimusavustaja Ville Mantynen ja kausiapulaiset Jenni Hasa ja Leena Niska. Naytteet
seulottiin ensin 10 mm:n alumiiniseulalla. Seulalle jaaneiden Kivien laatua havainnoitiin silméa-
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madréisesti. Tiedot merkittiin tarvittaessa paivakirjaan. Tulokset on esitetty sek& raportissa etta
opinndytteessad (Pulkkinen ja Salmirinne 2006, Niska 2004). Seulan lapdissyt aines vaskattiin si-
ten,etté riksteeksi jai magnetiitti ja sitd raskaammat mineraalit. Rikasteesta ei 16ytynyt kultahip-
puja. Rikaste jauhettiin ja analysoitiin ICP-AES- ja GAAS-mnetelmilla. Raskasmineraalitutki-
muksen tuloksia on kuvissa 10 ja 11. Kuvassa 10 nakyvé lantisin Au-anomalia aiheutuu meta-
komatiitin ja mafisen vulkaniitin vélisessa hiertosaumassa olevasta magnetiittirikkaasta kultapi-
toisesta kivestd. Eteldan laskevien purojen latvoilla olevien anomalioiden aiheuttajaa ei ole vield
tutkittu. Raskasmineraalindytteiden Pb-anomaliat (Kuva 11) ovat toistaiseksi selvittdmatta.

-0,107
©  0,108-0,208
O 0209-0506

O 0,507 - 1,052
O 1,053 - 4,140

T
3494000 3495000

7546000

7546000

7545000
L
7545000

Kuva 10. Raskasmineraalitutkimusmonttujen sijainti ja rikasteen Au-pitoisuudet ppb:né (Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig.10. The location of the test pits of the heavy mineral research and Au content of the heavy mineral
concentrates in ppb (Basemap © National Land Survey of Finland, license 13/MYY/08).
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Kuva 11. Raskasmineraalitutkimusmonttujen sijainti ja rikasteen Pb-pitoisuudet, maksimi 452 ppm
(Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig.11. The location of the test pits of the heavy mineral research and Pb content of the concentrates
(Basemap © National Land Survey of Finland, license 13/MYY/08).

3.4 Kairaukset ja naytteiden analysointi

Lohisarrioissa on valtausalueella Lohi3 ja sen vélittdmassa laheisyydessé kairattu vuosina 2003 —
2007 SMOY :n syvakairauskalustolla ja GTK:n POKA-kalustolla 23 reik&a yhteismitaltaan
1479,5 m. Kairasydamet jaettiin yleensd noin metrin jaoksiin kasiteltavéksi ja analysoitavaksi.
Jauhetuista naytteisté analysoitiin GTK:n kemian laboratoriossa menetelmalld 511P Ag-, Al-,
As-, B-, Ba-, Be-, Ca-, Cd-, Co-, Cr-, Cu-, Fe-, K-, La-, Li-, Mg-, Mn-, Mo-, Na-, Ni-, P-, Pb-,
S-, Sb-, Sc-, Ti-, V-, Y- ja Zn-pitoisuus. Au-, Pd-, Pt- ja Te-pitoisuus madritettiin GTK:n kemian
laboratoriossa menetelmélld 522U seké kiisu- ja grafiittirikkaat ndytteet GAAS-menetelmélla.
Kairauspisteet reikdtunnuksineen on esitetty kuvassa 4 ja kairanreikéluettelo liitteessa 1.
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4 TUTKIMUSTEN TULOKSET

4.1 Geologinen kartoitus

Liuskeisuuden ja kerroksellisuuden kulku on itakoilliseen. Kivet ovat voimakkaasti liuskettunei-
ta, hiertyneitd ja poimuttuneita. Ensimmainen poimuakseli on suunnassa 115°/45°. Toinen poi-
mutus on lahes kohtisuorassa edellistd vastaan. Ensimmaisen poimutuksen tuloksena Lohisarri-
oihin muodostuu avoin poimu. Rautamuodostuman Kivilajit ovat tdman poimun molemmilla ku-
peilla. Toinen poimutus ja siirrokset ovat pilkkoneet ko. rautamuodostumaa. Se on siitéd syysta
kahtena kappaleena, joista toinen on valtatie 4:n suuntaisena heti sen lansipuolella ja osittain sen
alla ja toinen Lohisarrioiden mékiharjanteen lansipuolella lahella Porttipahdan altaan rantaa.

Kalliopera muodostaa suurimittakaavaisen pyykkilautatopografian. Uomastot ovat selvasti naky-
vissd, koska maapeite on vain 1 — 2 m paksu (Kuva 5). Uomastot johtuvat kallioperan rapautu-
neista karbonaatti- ja kiisurikkaista osista. Ultramafisten ja emaksisten/intermediaéristen vul-
kaniittien kontaktissa on hiertosaumoja, jotka nédkyvat SE-NW-suuntaisina viivasuuntina mag-
neettisen ja séhkoisen mittauksen tuloksissa (Kuvat 7 ja 8).

4.2 Kairaukset

Kairauksissa naytteen saantia vaikeutti karbonaattipitoisten kiisuuntumien rapautuneisuus, josta
on esimerkkina kairasydanten R234 (Kuvat 12a-c) ja R231 (Kuvat 13a-e) metakomatiitin ja ma-
fisen vulkaniitin kontaktiin liittyvéstd hiertosaumasta. Kairaukset on tehty 45°.een kaateella lan-
teen. Kiven pilkkoutuminen sepeliksi ja kemiallinen rapautuma alkavat heti pinnasta ja jatkuvat
R234:ssa syvyydelle 37.55 m. Muissakin kairauskohteissa rapautuminen on edennyt karbonaatti-
kiisukived pitkin ainakin 20 metrin syvyydelle. Merkittdvimmat metallipitoisuudet esitetadn tau-
lukossa 1. Ndissa kairauksissa saavutettiin selvitys moreenin geokemiassa esiin tulleille kulta-,
kupari- ja hopea-anomalioille. Varsinaisia malmildvistyksia ei onnistuttu tekemaan, koska mal-
mipotentiaaliset paikat olivat rapautuneita. Kuitenkin tulokset selittdvat moreenigeokemian me-
tallianomalioden alkuperén ja ovat esimerkkina siitd ongelmatiikasta, mika liittyy rapautuneiden
malmiesiintymien tutkimiseen.
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Kuva 12a. Kaultapitoisen sulfidirautamuodostuman katto-osan mekaanisesti hajonnutta ja kemiallisesti
rapautunutta naytetta R234:n kairasydamessa syvyydelta 2,30 —26,15 m.

Fig. 12a. Hanging wall of the gold bearing sulphide iron formation. The rock has broken into pieces and
carbonates were weathered away. Sample of the drill hole R234 from 2.30 to 26.15 m.
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Kuva 12b. Kaulta- ja kuparipitoisuudet kairareiassa R234.
Fig. 12b. Gold and copper concentrations in the drill hole R234.
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Kuva 12c¢. Kultapitoisen sulfidirautamuodostuman jalkaosan mekaanisesti hajonnutta ja kemiallisesti
rapautunutta kived kairareiéssa R234 syvyydelta 26.15 — 37,65 m.

Fig. 12c. Footwall of the gold bearing sulphide iron formation. The rock has broken into pieces and
carbonates were weathered away. Sample of the drill hole R234 from 26.15 to 37.65 m.
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Kuva 13a. Mekaanisesti hajonnutta ja kemiallisesti rapautunutta kultapitoista kived metakomatiitin ja
emaksisen vulkaniitin valisessa hiertosaumassa Lohisarrioiden keskiosasta kairareiassa R231 syvyydella
19,75 - 28,35 m.

Fig. 13a. Gold bearing rock in the drill hole R231 associated with the sheared contact of the metakoma-
tite and the basic volcanic rock from the middle part of the Lohisarriot target. The rock was broken into
pieces and carbonates were weathered away at the depth from 19.75 to 28.35.
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Kuva 13b. Kaulta- ja hopeapitoisuudet kairareidssa R231.

Fig. 13b. Gold and silver concentrations in the drill hole R231.
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Kuva 13c. Barium- ja kalipitoisuudet kairareidssa R231.

Fig. 13c. Barium and potassium concentrations in the drill hole R231.
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Kuva 13d. Kromi- ja titaanipitoisuudet kairareidssa R231.

Fig.13d. Chromium and titanium concentrations in the drill hole R231.
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Kuva 13e. Mekaanisesti hajonnutta ja kemiallisesti rapautunutta kultapitoista kivea metakomatiitin ja
emaksisen vulkaniitin valisessa hiertosaumassa Lohisarrioiden keskiosasta kairareiassa R231 syvyydelta
28.35-31.75m.

Fig. 13e. Gold bearing rock in the drill hole R231 associated with the sheared contact of the meta-
komatite and the basic volcanic rock from the middle part of the Lohisarriot target. The rock was broken
into pieces and carbonates were weathered away at the depth from 28.35 to 31.75 m.
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Kuva 14a. Esimerkki lamprofyyrin ja mafisen vulkaniitin kontakti.kairareidssa R239 syvyydelta 72,0 m.

Fig. 14a. An example of the contact between a lamprophyre dyke and a basic volcanic rock in the drill
hole R239 at the depth 72,0 m.
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Kuva 14b. Kalsium- ja fosforipitoisuudet kairareiassa R239.
Fig. 14b. Calcium and phosphorus concentrations in the drill hole R 239
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Kuva 14c¢. Barium- ja kalipitoisuudet kairareidssa R239.
Fig. 14c. Barium and potassium concentrations in the drill hole R239.
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Kuva 14d.

Titaani- ja kromipitoisuudet kairareidssa R239.

Fig. 14d. Titanium and chromium concentrations in the drill hole R239.
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Kuva 14e. Esimerkki lamprofyyrin ja mafisen vulkaniitin kontaktista kairareiassa R239 syvyydella 41,40
m.

Fig. 14e. An example of the contact between a lamprophyre dyke and a basic volcanic rock in the drill
hole R239 at the depth 41,40 m.

Lamprofyyri koostuu tummanruskeasta, hienorakeisesta jauheesta. Sen mineralogiaa on yritetty selvittaa
XRD:lla. Tulosten mukaan aines on amorfista, koska siita ei ole syntynyt selvid mineraaleja osoittavia
"piikkeja”. Kemiallisessa koostumuksessa (Kuvat 14b — 14d) Ba, Cr, Ti ja K ovat ilmeisesti perdisin liu-
kenevista kiilteista. Kalsium- ja fosforianomaliat ovat osoituksena apatiitista. Naiden alkuaineiden poik-
keavan korkeat pitoisuudet ovat osoituksena juonten kuulumisesta lamprofyyriluokkaan.
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Kuva 15a. Hopea- ja kuparipitoisuudet kairareidssa R254.
Fig. 15a. Silver and copper concentrations in the drill hole R254.
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Kuva 15b. Nikkeli- ja rikkipitoisuudet kairareiassa R254.
Fig. 15b. Nickel and sulphur concentrations in the drill hole R254.
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Kuva 16. Kupari- ja rikkipitoisuudet kairareidssa R236.
Fig. 16. Copper and sulphur concentrations in the drill hole R236.
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Kuva 17. Kulta- ja bariumpitoisuudet kairareidssa R260.

Fig. 17. Gold and barium concentrations in the drill hole R260.
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Taulukko 1. Esimerkkeja Lohisarrioiden rapautumista saatujen kairausten metallipitoisuuksista.
Table 1. Examples of metal concentrations of the test drill holes at the regolith area of Lohisarriot.

Reik& nro Pituus Ylasyvyys Au Ag ppm | Cu%
Drill hole Length Upper depth | ppm
R233 0,70 46,00 0,11
R232 1,40 30,30 0,11-
0,19
0,60 71,40 0,72
R231 0,60 13,60 0,25
1,05 22,90 0,12-
2,02
1,20 31,65 0,37-
0,76
3,05 18,95 0,08-
0,18
1,55 45,80 0,08-
0,13
R234 1,60 10,15 0,2
3,35 22,00 0,15-1,8
1,50 28,95 0,2
21,15 12,80 0,05-0,2
0,60 41,55 0,2
0,55 45,80 0,1
R235 4,50 26,15 0,12-
0,25
3,80 53,05 0,36
3,75 34,10 0,05-
0,20
0,90 65,75 0,06-
0,10
R238 1,50 15,35 0,06-
0.10
R240 0,65 71,00 0,1-0,2
R254 46,30 4,00 1,0 - 326
R255 41,5 0,09
0,5 64 0,14
1 65,5 0,13

4.3 Maastogeofysiikka

Maastogeofysiikan magneettisessa aineistossa erottuvat ympéristostadn magneettisempina mag-
netiittipitoiset metakomatiitit (Kuva 7). Alueen mafiset vulkaniitit erottuvat epdmagneettisena
taustana. VLF-R mittauksessa esille tulevat mittausalueen eteldosan voimakkaat johteet (Kuvat 8
ja 9) aiheutuvat sulfidi-rautamuodostumista, joiden kontaktit on todettu Au-potentiaalisiksi.
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Maastogeofysiikan mittausten, kairauksista saatujen tulosten seké kallioperdhavaintojen pohjalta
on tutkimusalueelta laadittu kuvassa 25 esitetty geologinen kartta.
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Kuva 18. Tutkimusalueen kallioperd maastogeofysiikan ja kairausten mukaan. (Pohjakartta © Maan-

mittauslaitos, lupa nro 13/MYY/08).

Fig. 18. Lithology of the survey area according to the ground geophysical surveys and the drilling data.
(Basemap © National Land Survey of Finland, license 13/MYY/08).
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5 MALMIVIITTEET

Karbonaattiutuneet komatiitit on todettu kultapotentiaalisiksi, mutta ndytteensaannin puutteelli-
suuden takia niiden todellinen kultapitoisuus on edelleen selvittdmatta. Sulfidirautamuodostumi-
en kontaktit ovat kultapotentiaalisia. Lantisimman itdkontaktissa on enimmilldan 1.7 ppm Au ja
0.17 % Cu (Kuvat 12a — 12c). Samassa kontaktissa 225 m etelampéna on enimmilld&n 326 ppm
Ag ja kiisuuntumassa nikkelianomalia (Kuvat 15a ja 15b). Metakomatiitin ja mafisen vulkaniitin
hiertyneessa kontaktissa on myloniittisaumoja. niihin liittyy kultamineralisaatioita joissa on par-
haimmillaan 2 ppm Au/m ja 10 ppm Ag (Kuvat 13a — 13e ja Kuva 17). Itse rautamuodostumassa
on vain merkit kullasta (100 — 500 ppb). Magnetiittipirotteisessa metavulkaniitissa on 0.2 ppm
Auja 13 % Fe.

6 SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSIKSI

Metakomatiittien vélikerroksena olevien kiisu-rautamuodostumien malmipotentiaalin selvittami-
seksi tulisi tehdd uusi kairaus paksummalla kairauskalustolla. Ensimmaiseksi tulisi uusi reika
aloittaa 50 m R234:n itdpuolelta, jolloin kuvissa 12a ja 12c nakyva hajonnut kultapitoinen néyte
saataisiin kokonaan ylos. Naytteenotossa olisi kdytettdva rapautuneen osan sitovia kemikaaleja.
Rautamuodostuman itdkontaktissa olevaa hopeaesiintymén tutkimista tulisi tutkia kairaamalla
kaksi reikédd R254:n pohjois- ja eteldpuolelle. Magneettisen mittauksen osoittamat voimakkaim-
mat anomaliat tulisi kairata tehokkaammalla kairauskalustolla sydanhukan valttdmiseksi.

Toinen mahdollisuus olisi kattaa koko alue valtatie 4:std Porttipahdan rantaan saakka kevyella
moreenindytteenotolla ja siihen yhdistetyll& raskasmineraalitutkimuksella. Talléin saataisiin to-
dennékaisesti selville mahdolliset ne kultaesiintymét, joka ovat poimutusten muodostamissa
solmukohdissa.
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Liite 1

Kairareikaluettelo valtausalueella Lohi 4, kaiv.rek.nro 7782/1 tehdyista
kairauksista

List of drill holes of the claim Lohi 4 mine reg. no 7782/1

Reika nro X y z suunta kaltevuus pituus  Analyysitilausnro
Drill hole direction dip deth The number of the
request for analysis
37232003R229 7548430 3494666 260 240 45 96,30 78855
37232003R230 7548164 3494825 260 240 45 138,40 84894
37232003R231 7548163 3494825 260 240 45 73,80 78892
37232003R232 7548403 3494590 260 240 45 60,45 84895
37232003R233 7548367 3494492 260 240 45 73,40 78891
37232003R234 7547599 3494571 260 240 45 114,15 78893
37232003R235 7547574 3494476 260 240 45 114,15 78894
37232003R236 7547500 3494870 260 240 45 130,60 78895
37232003R237 7547899 3494951 260 125 45 29,85 n.a.
37232003R238 7548511 3494117 260 30 45 134,75 78896
37232003R239 7548639 3494472 260 45 45 140,90 78897
37232005R240 7548160 3494180 260 270 45 88,75 201027
201006
37232005R241 7547950 3494815 275 270 45 117,35 64894
37232005R242 7547950 3494815 260 270 45 72.25 89542
37232005R243 7547500 3494615 260 270 45 147,90 201034
37232005R244 7547800 3494715 275 270 45 148,50 89544
37232005R247 7547700 3494705 275 270 45 180,40 201047
37232005R251 7547800 3494815 260 270 45 146,40 201032
37232005R252 7547710 3494810 260 270 45 153,00 201033
37232006R253 7547375 3494335 270 270 80 99,00 203677
37232006R254 7547375 3494560 245 270 60 99,40 203658
205000
37232006R255 7547480 3494566 245 270 60 102,00 203659
37232006R259 7548160 3494725 260 115 45 29,20 64912
37232006R260 7548160 3494775 245 115 45 59,10 64913
204999
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Liite 2

Maastogeofysiikan mittaukset / Aineistotallenne

Ground geophysical surveys / Data included to claim report

Magnetic

Data files:
Equipment:
Area:

Line direction:
Line spacing

Point separation:

VLF-R

Data file:
Equipment:
VLF-R stations:
Area:

Line direction:
Line spacing

Point separation:

02mg372312_1.xyz, 02mg372312_2.xyz (Geosoft xyz-files)
Proton magnetometer

1.8 km?

E-W

50m / 10m

10m /5m

02vr372312_1.xyz (Geosoft xyz-file)
Geonics EM16R

DHO38 23.4 kHz

1.8 km?

E-W

50 m

10m

Taulukko 1. Maastogeofysiikan mittaukset raportoidulla valtausalueella.

Table 1. Geophysical ground measurements included to report in relinquished claim area.

Survey area Magnetic EM; VLF-R

S 7767 points 3636 points

Lohisarriot 56.4 line_km 36.0 line_km
1.8 km? 1.8 km?
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