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Raitainen/juomuinen, melko karkea ja kiillerikas.

XRD-analyysi väliltä 15.30-18.60:
Raakanäyte; kvartsi 10%, plagioklaasi 75%, kaoliniitti 5%, kloriitti <5%, talkki 5%, hematiitti 10%
<20 mikronia; kvartsi 10%, plagioklaasi 35%, kaoliniitti 5%, smektiitti 30%, talkki 5%, hematiitti 15%

XRD-analyysi väliltä 18.60-21.10:
Raakanäyte; kvartsi 10%, plagioklaasi 40%, kloriitti <5%, talkki 25%, hematiitti 20%, amfiboli <5%
<20 mikronia; kvartsi 15%, plagioklaasi 20%, kaoliniitti 10%, smektiitti 45%, talkki 15%

Näyte murusina ja pieninä palasina.

Massamainen, suuntautumaton. Amfiboli väritöntä puikkoista tremoliittia, paikoin muuttunut talkiksi.
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Massamainen, heikosti raitainen, talkki syntynyt amfibolin muuttumisen tuloksena, ts. korvaa amfibolia.
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M52.5 / 4621 / 01 / R349

Reikä R349   loppu   27.10 m

Tilausnro 74013; raakanäytteiden analyysit.
Tilausnro 60223; <20 mikronin fraktion analyysit.

Menetelmät 175X, 811L ja 813G 

XRD-analyysit kivilajikuvausten yhteydessä
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