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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoite ja vastuuhenkilot

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut vuosina 1998-2004 yli 20 kaoliinirapautumaa Poh-
jois-Suomessa. Tavoitteena on ollut riittdvan suuren ja hyvalaatuisen kaoliiniesiintyman 16yta-
minen Suomen paperiteollisuuden tarpeisiin. Etsintdmenetelminé on kaytetty geofysikaalisia ma-
talalento- ja maastomittauksia seké syvakairausta.

Kaoliininetsinnan edetessé ovat tutkimukset keskittyneet kahdelle painopistealueelle; Sodanky-
l&n kunnan it4osiin seka Sallan kirkonkylan ité- ja koillispuolelle. Sallan alueen tutkimukset al-
koivat vuonna 1999, jolloin tassé raportoitavalta Vittajangalta 10ytyi kairauksissa valkoista kao-
liinia. Sittemmin Vittajangan esiintyma4 on tutkittu monipuolisesti ja useassa eri vaiheessa, vuo-
sina 1999 — 2001 ilman valtausta ja vuoden 2002 alusta lahtien valtausalueella.

Vittajangan valtauksen (kaivosrekisterinumero 7320/1) laajuus oli 50 ha (liite 1). Valtaushake-
mus saapui ministerioén 17.10.2001, valtaus mydnnettiin 29.1.2002 ja valtauksesta luovuttiin
19.12.2005. Tassd raportissa selostetaan sek& valtauksen voimassaoloaikana etté sitd ennen teh-
dyt tutkimukset.

Tutkimuksista on vastannut geologi Panu Lintinen. Maastotdihin, 1ahinn& kairauksen valvontaan
ja naytteiden esikasittelyyn ovat osallistuneet tutkimusavustajat Pauli Vuojarvi ja llkka Keskita-
lo. Geofysiikan tulkinnoista ja kartoista ovat vastanneet geofyysikot Teuvo Pernu ja Heikki Sal-
mirinne, joista jalkimmainen on myds tehnyt tdmén raportin geofysiikan liitteen (liite 3) ja koon-
nut data-CD:n geofysiikan aineiston. Naytteiden analysoinnissa yhdyshenkilond GTK:n Etela-
Suomen yksikdn tutkimuslaboratoriossa toimi vuosina 1999 — 2000 tutkimusassistentti Ahti Nis-
sinen ja vuosina 2001 — 2005 erikoistutkija Jukka Karhunen. Rikastuskokeisiin liittyvid minera-
logisia selvityksia, mm. SEM-tutkimuksia seka laskeuttamalla erotettujen suunnattujen savinayt-
teiden XRD-analyyseja on tehnyt geologi, FT, Thair Al-Ani

1.2 Valtausalueen sijainti ja tieyhteydet

Vittajangén valtausalue sijaitsee Lapin la4nissd, Sallan kunnassa peruskarttalehdell& 4621 09
(kuva 1). Valtausalueelta on matkaa Sallan kirkonkylaan noin 15 km. Alue on maastoltaan
tasaista, keskeltd pehme&é avosuota, reunoiltaan pientd mantya kasvavaa rametta ja alueen lansi-
reunalla on vahan myds hiekkapohjaista kangasmetséa. Valtausalueelle on hyvét kulkuyhteydet
seké pohjoisesta ettd lansilounaasta, misté valtaukselta johtaa 1,2 km pitka, kohtalaisessa kun-
nossa oleva metsdautotie yhdystielle nro 19861, jota pitkin on 2,2 km yhdystielle nro 19847 ja
sité edelleen 2 km KT 82:lle, jota pitkin on Sallan kirkonkylaan 9 km.

1.3 Koordinaatistot ja paikannus
Tassa raportissa ja liitteend olevassa digitaalisessa aineistossa on kaytetty koordinaatistona Suo-

men kaistakoordinaattijarjestelméad KKJ-4. Kairareikien paikannus on tehty Garmin 12 GPS —
laitteella.
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1.4 Aikaisemmat tutkimukset

Ennen vuotta 1999 ei Vittajangalla tai sen l&hiymparistdssa oltu tehty kaoliinitutkimuksia, eiké
juuri muitakaan kallioperé- tai malmigeologisia tutkimuksia. Tutkimusalueelta on julkaistu Sal-
lan kartta-alueen (lehdet 4621 + 4623) 1:100 000 — mittakaavainen kallioperakartta (Lauerma
1967) seké sen selitys (Lauerma 1995). Tarkan kallioperan laatimista heikosti paljastuneelta alu-
eelta vaikeutti tuolloin viel&d kokonaan puuttuva aerogeofysikaalinen matalalentoaineisto. Vuosi-
na 1987 - 88 suoritti Lapin vulkaniittiprojekti (LVP) kallioperékartoitusta Sallan vihreékivijak-
solla seka jakson lansipuolen sedimenttikivialueella (Manninen 1991). Tamé LVP:n kartoitus
kattoi my6s Vittajdngan tutkimusalueen.

1.5 Geologinen ymparisto

Geologisesti Vittajangan kaoliiniesiintyma sijaitsee varhaisproterotsooisen Keski-Lapin vih-
redkivivydhykkeen (CLGB) kaakkoisella jatkeella (kuva 2). Padasiassa kvartsirikkaista sedimen-
teistd koostuvaa aluetta rajoittaa idassa kokonaan vulkaniittien muodostama, p&aosin Vengjan
puolella sijaitseva Sallan vihredkivialue (SGA). Eteléssa ja lounaassa sijaitsee Keski-Lapin gra-
niittialue, pohjoispuolella on arkeeisia gneissejé ja liuskeita.
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Kuva 2. Vittajangan esiintyman sijainti geologisella kartalla (Lintinen & Al-Ani 2005, kuva 1).

Alueen geologiaa on tutkinut Lapin vulkaniittiprojektin (LVP) yhteydessa Manninen (1991),
jonka mukaan Vittajangén kaoliinin iséntakivet kuuluvat metasedimenttiseen Matovaaran muo-
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dostumaan. Kalliopaljastumien perusteella muodostuma koostuu karbonaattipitoisista silttikivis-
té, karsikivista seké laminaarisista ortokvartsiiteista. Kokonaisuudessaan alue on hyvin soista ja
heikosti paljastunutta. My0dsk&éan Vittajangan valtausalueella tai sen l&hiymparistossa ei ole kal-
liota paljastuneena ja lahimmat paljastumat sijaitsevatkin noin kilometrin valtausalueen lounais-
puolella.

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET JA TUTKIMUSMENETELMAT

2.1 Geofysikaaliset mittaukset

Kaoliinitutkimuksissa etsintityd on kaytanndsséa ollut kallioperén rapautumien paikantamista,
ensin matalalentokartoilta havaittujen séhkoisten imaginaéri- ja reaalianomalioiden, mydhem-
massé vaiheessa tarkentavien VLF-R- ja gravimetristen maastomittausten avulla. Vittajangéan
kaoliiniesiintyma erottuu aerogeofysikaalisessa matalalentoaineistossa ei-magneettisena sahkoi-
send anomaliana, jossa on voimakas imaginaarikomponentti ja selvésti heikompi reaalikompo-
nentti.

Imaginadrianomalian poikki mitattiin vuonna 1999 kaksi ité-lantista mittausprofiilia, joista poh-
—mittauksen ja huhtikuussa Suomen Malmi Oy gravimetrauksen. Molemmissa menetelmissa
kaytettiin 20 metrin pistevélid. Saman vuoden elokuussa testattiin monitaso-1P (DCIP) —
menetelmaa pohjoisella linjalla 800 metrin ja eteléisella linjalla 900 metrin matkalla kayttden 10
metrin pistevalid.

Linjoilla suoritettujen kairausten ja saatujen naytteiden laboratorioanalyysien lupaavien tulosten
rohkaisemana katettiin Vittajangan kohteeseen liittyvan imaginaarianomalian alue 3,6 km?:n sys-
temaattisella VLF-R- ja gravimetrisella mittauksella. Mittaussuunta oli ita-lantinen, linjavéli oli
100 metrid ja pistevéli 20 metrid. Mittaukset suoritti GTK vuoden 2000 syys- ja lokakuussa.

Geofysiikan mittausprofiilien ja —alueiden sijainti on esitetty liitteen 2 toimenpidekartalla. Mitta-
usten tulokset ja mittauksissa kaytetty tekniikka ja laitteistot on esitetty geofysiikan liitteessé 3.

Kaoliinitutkimuksiin liittyen tehtiin Sallan alueella vuoden 2000 syyskuun ja vuoden 2001 maa-
liskuun valisend aikana alueellinen harvapistegravimetraus, joka kattoi myos Vittajangan alueen.
Mittauksen suoritti Suomen Malmi Oy. Mitattava alue oli suuruudeltaan 300 km? ja pistetiheys
oli 8 pistettd / km* Mittausalue kattoi kokonaan peruskarttalehden 4621 09 seké osia lehdista
4621 08, 4621 11, 4621 12, 4622 07 ja 4622 10. Mittausalue on merkitty kuvaan 1.

2.2 Naytteenotto

Néaytteenottopisteet on esitetty liitteen 4 toimenpidekartalla. Liitteessé 5 on tarkemmat kartat
kahdelta kairausprofiililta seka niihin liittyvat yksinkertaistetut profiilipiirrokset. Liitteessa 6 on
kairauksista koottu yhteenvetotaulukko. Kairaustuloksia on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.2.

Ensimmaiset tunnustelutyyppiset kairaukset Vittajangalla tehtiin vuoden 1999 kesé- ja heiné-
kuussa. Ndytteenotto kohdistettiin kahdelle aiemmin kevéalla mitatuille hajaprofiilille, joiden
painovoimaminimeihin kairattiin pystyreikid 100 metrin valein (liite 4). Etelaisemmalle profiilil-
le (X =7427.820) kairattiin aluksi 6 reikédd (R301 — R306) ja pohjoiselle profiilille (X =
7428.500) 10 reik&a (R307 — R316). Molemmilta profiileilta tavattiin valkoista kaoliinia, etelai-
selté profiililta rei’istd R304 ja R305, pohjoiselta profiililta reidstda R310. Seuraavaksi naytteenot-
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toa tdydennettiin kairaamalla naiden reikien ympariltd 100 metrin reik&valilla (verkolla) siten
ettd eteldisen profiilin ympéristoon kairattiin reiat R318 — R325 ja R331 — R334, pohjoisen pro-
fitlin ymparistoon puolestaan reidt R317 ja R326 — R330.

Kairauskalustona kéytettiin vuonna 1999 Suomen Malmi Oy:n Paana — kairausyksikkoé, joka oli
varustettu wireline -néytteenottimella. Yksikko oli teholtaan jossain méérin puutteellinen, misté
johtuen kaoliiniin tai rapakallioon ei aina paasty tai ndytetta saatiin vain muutaman metrin pak-
suudelta. Vield tuolloin ei kairausyksikossa ollut mahdollisuutta timanttikairaukseen, mink&
vuoksi rapautuma-alueen ulkopuolelta ei saatu kallionéytetta ja selville saatiin korkeintaan maa-
peitteen paksuus. Tosin rei’issa (R314 — R316, R318 ja R333) ei padsty puuttuvien tehojen tai
teknisten ongelmien vuoksi edes maapeitteista l&pi. Naita reikia ei ole viety lainkaan tietokan-
taan, eik& niitd myoskaan ole siséllytetty raportin data-CD:lle tai kartta- ja taulukkoliitteisiin 4 —
6.

Kairauslinjoilla tavoitetun kaoliinihorisontin leveys pyrittiin selvittdm&an vinoreik&profiilien
avulla. Kairaus toteutui vuoden 2001 marras-joulukuussa, jolloin kairattiin pohjoiselle profiilille
11 reik&a (R335 — R345) ja etelaiselle profiilille 6 reikdd (R345 — R351). Reikavali profiileilla
oli 20 - 25 metrid, kaltevuus 65 astetta, kairaussuunta itd&n (090) ja reikien pituudet 30 — 50 met-
ria.

Kairauskalustona kéytettiin vuonna 2001 Suomen Malmi Oy:n GM200-kairausyksikkoa. Nayt-
teenotto rapakalliosta tapahtui iskuporauksena ja néyte nostettiin wireline —ndytteenottimella.
Kovasta kalliosta oli tarvittaessa mahdollisuus ottaa ndyte T46 —kalliokairauksella. Kairauskalus-
ton teho oli riittdvé ja saatu ndyte tekniseltd laadultaan hyvad, mutta putkikaluston kestavyydessa
ilmeni joitakin ongelmia. Kairauksella saatiin kaoliinirapautumasta yhtendinen lavistys, joka to-
sin jai lanteen pain avoimeksi.

Lansipaasta avoimeksi jaaneet profiilit tdydennettiin vuonna 2004, jolloin kairattiin pystyreikia
25 metrin vélein. Pohjoiselle profiilille kairattiin 10 reikdd (R352-R361) ja etelaiselle profiilille 6
reikdd (R362-R367). Kairauksen urakoi Kalajoen timanttikairaus Oy (Oy Kati Ab) kéyttden
tyossa kolmoisteraputkitekniikkaa, jolla oli mahdollista saada hairiintyméaton nayte sekd rapau-
tumasta ettd kovasta kalliosta. Kairauksen tuloksena saatiin kaoliinihorisontin leveys selville mo-
lemmilla profiileilla.

2.3 Naytteen kasittely ja analyysindytteet

Wireline —ndytteenottimella nostetuista naytteista kuorittiin puukolla ohut tumma kontaminoitu-
nut kerros kairasydéanten pinnalta. Kolmoisteréputkitekniikalla tehdyssa ndytteenotossa kaytettiin
kromattuja putkia, jolloin kontaminaatiolta véltyttiin. Suurin osa analyysinéytteista erotettiin
vuolemalla tasainen kerros rapakalliosydamesta nayteastiaan. Kovemmat, palarapakallion tapaan
esiintyvat ndytteet poimittiin palasina naytepussiin. Muutamissa kaikkein kovimmissa ndytteessé
kaytettiin apuna kuivasahausta.

Vuoden 1999 kairauksesta valittiin 10 kpl pituudeltaan 3-10 metrist4 ndytettd analysoitavaksi
GTK:n Espoon tutkimuslaboratoriossa ja kemian laboratoriossa. Vuoden 2001 kairasydamista
puolestaan valittiin 96 kpl keskipituudeltaan 3,8 metrin ndytettd analyysiin. Naista 10 parhaalle
valkoiselle kaoliinille tehtiin teollista prosessia simuloivat rikastuskokeet VTT Prosessit / Mine-
raalitekniikassa Outokummussa. Vuoden 2003 - 2004 kairauksesta valittiin 17 naytett4 ana-
lyyseihin, joista hienofraktion erottaminen (dekantointi) tehtiin Outokummussa GTK —
mineraalitekniikassa (aikaisemmin VTT Prosessit / Mineraalitekniikka), mutta muu varsinainen
analysointi, muiden néytteiden tapaan, Espoon GTK:lla.
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2.4 Vaaleus- ja raekokomittaukset

Kaoliinindytteet — seké valkoiset etta varilliset — analysoitiin systemaattisesti GTK:n laboratori-
oissa. Naytteista madriteltiin raekokojakaumat seulomalla ja sedigraph —laitteistolla. Laskeutta-
malla erotetuista <20um fraktioista mitattiin 1ISO 2496 —standardin mukaiset vaaleus- ja keltai-
suusarvot. Espoon GTK:lla mittaus tehtiin L&W Elrepho —spektrofotometrilld ja GTK —
mineraalitekniikassa Outokummussa Elrepho 2000 —vaaleusmittarilla.

2.5 Kemialliset ja mineralogiset analyysit

Raakanéaytteista (alkuperdinen fraktioimaton nédyte) ja <20um fraktioista maaritettiin mineraali-
koostumus XRD-menetelméll& ja kemiallinen koostumus XRF-menetelméalld (175X ja 811L).
Samoin menetelmin analysoitiin myos rikastuskokeen tuottamat <2um vali- ja lopputuotteet.

2.6 Mineralogiset tutkimukset

Rikastuskokeen lopputuotteita tutkittiin pyyhkéisyelektronimikroskoopilla (SEM) mineraalien
esiintymistavan ja -muodon selvittdmiseksi. Liséksi tehtiin erilliset XRD-analyysit laskeutetusta
savifraktiosta. XRD:n piikista laskettiin kaoliniitin Kiteisyyttd kuvaavat Hinckleyn indeksit
(Hinckley 1963, Aparicio & Galan 1999). Kaoliinin lahtokiven ja sivukivien mineralogian ja pet-
rografian selvittdamiseksi tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla ohuthieitd. Hiendytteita kai-
rasydamista otettiin terveest tai osittain rapautuneesta kalliosta rapautuman alapuolelta, rapau-
tumassa esiintyvista valikerroksista ja myos naytteistd rapautuma-alueen ulkopuolelta.

2.7 Rikastuskoe

Parhaista vuonna 2001 kairatuista valkoisen kaoliinin ndytteista tehtiin teollista prosessia simu-
loivat rikastuskokeet VTT Prosessit / Mineraalitekniikassa Outokummussa. Kokeiden osaproses-
sit olivat seulonta ja syklonointi, vahvamagneettinen erotus ja kemiallinen valkaisu. Syklonoin-
nilla pyrittiin erottamaan alle 2um fraktio. Vahvamagneettinen erotus tehtiin Salan HGMS (High
Gradient Magnetic Separation) —erottimella. Natriumditioniitilla valkaistut tuotteet suodatettiin,
kuivattiin ja niista mitattiin ISOR457 —standardin mukainen vaaleus ja keltaisuus Elrepho 2000 —
vaaleusmittarilla. Puhdistetut lopputuotteet analysoitiin GTK:n laboratoriossa XRD- ja XRF-
menetelmalla.

2.8 Aineiston dokumentointi

Tutkimusaineisto on tallennettu GTK:n tietokantoihin. Kairausreiat, niiden kemialliset analyysit
ja kivilajitiedot on tallennettu GTK:n KALPEA -tietokantaan. Mineralogisista tutkimuksista osa
on, mahdollisuuksien mukaan, lisatty KALPEA —tiedostoihin. Muuten mineralogiset tutkimukset
ja rikastuskokeet on kuvattu aiheeseen liittyvéssa tutkimusraportissa ja sen liitteissa (Al-Ani et
al. 2003). Tutkimusaineisto on GTK:n valtausraportointiohjeiden mukaisesti sisallytetty raport-
tiin liitettdvalle Data -CD:lle.
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3 TUTKIMUSTULOKSET

3.1 Geofysiikan mittaustulokset

Gravimetristen mittausten perusteella Vittajangan esiintyméan liittyy pituusakseliltaan pohjois-
eteldinen, pinta-alaltaan noin 1,75 km2 (2,5 X 0,8 km) laajuinen ja noin kahden mGal suuruinen
painovoimaminimi (liitteen 3 kuva 1). Sek& systemaattinen profiilimittaus ettd harvapistemittaus
antavat kooltaan ja muodoltaan hyvin samanlaisen anomalian. Kairauksen perusteella voidaan
sanoa anomalian muodon ja koon todennékdisesti heijastavan rapautuman lisaksi myds kalliope-
rén allasmaista rakennetta, jossa eméksinen vulkaniitti ymparoi paéosin kvartsiittisia metasedi-
menttejéa.

Systemaattinen VLF-R —mittaus antaa sek& ominaisvastuksen ettd vaihekulman osalta selvasti
epayhtendisemman anomalian (liitteen 3 kuvat 2 ja 3 ). Havaitut johteet ovat selkeit, laaja-
alaisia ja varsin voimakkaita, mutta sijoittuvat pad&osin kairauksella rajatun kaoliinihorisontin ul-
kopuolelle - seké ita- ettd lansipuolelle. Geofysiikan mittaustuloksia tarkasteltaessa on syyta
huomioida ettei Vittajangéalla ole tehty varsinaista kallioperén syvékairausta ja etta rapakallio-
naytteenoton syvyysulottuvuus on padosin alle 50 metria. Siten syvemmalla olevan rapautumat-
toman kallion kivilajistoa ja sen mahdollista vaikutusta mittaustuloksiin ei tiedeta.

Aikaisempien kokemusten perusteella VLF-R —menetelmén mittaustuloksiin vaikuttavat usein
marét ja soistuneen pintamaat sekd hienojakoiset maapeitteet. Liséksi johdeanomalian saattaa
aiheuttaa kallioperan osittainen, paikallinen rapautuminen ja sen aiheuttajaksi riittdd hyvinkin
ohut rapautumiskuori kallion pinnassa.

DCIP —menetelméa testattiin kahdella profiililla k&yttaen dipoli-dipoli mittausjarjestelmaa. Mit-
tausten varautuvuustulokset olivat kohinaisia eivatké korreloineet kairaustulosten kanssa. Omi-
naisvastustulokset (liitteen 3 kuva 4) ovat laadultaan parempia. Niissa on nahtavissa samat al-
lasmaisen rakenteen reunaosiin liittyvat johteet kuin VLF-R —mittauksissakin. Kéytetty dipoli-
dipoli mittausjarjestelmé ei kuitenkaan sovellu kovin hyvin vaaka-asentoisten rapautumien kar-
toitukseen eika kairauksilla paikannettua kaoliinirapautumaa pysty tuloksista rajaamaan. Mah-
dollisissa jatkotutkimuksissa pitéisikin kayttaa vaaka-asentoisiin rakenteisiin paremmin soveltu-
vaa Wenner —mittausjarjestelméaa.

3.2 Naytteenoton tulokset

3.2.1 Naytteen saanti ja laatu

Néytteenotossa kaytettiin kahta eri menetelméaa, iskuporausta ja kolmoisteraputkikairausta. Mo-
lemmissa ndytteen saanti oli kohtalainen, noin 75 %. Iskuporauksessa naytteen saanti oli tasaista
eri tyyppisilla materiaaleilla. Toisaalta naytteen alkuperéinen rakenne ei séilynyt kovin hyvin,
koska iskuvasara rikkoi puolikovaa materiaalia ja sekoitti kesken&én néin syntyvaa kivimurskaa
ja rapakallioainesta. Kolmoisteraputkitekniikalla saatava néyte oli suhteellisen héiriintymatonta,
mutta ndytteen saanti vaihteli suuresti eri tyyppisilla materiaaleilla. Varsinkin ymparoivaé aines-
ta selvésti pehmedmmissa valikerroksissa hukka saattoi nousta yli 50 %:in.

Kolmoisterdputkitekniikka soveltuu Vittajangéan tyyppisessa materiaalissa paremmin tutkimus-
kairaukseen, koska silla saadaan hairiintymatdn nayte sekd pehmedsté ettd kovasta materiaalista,
eikd menetelmaé tarvitse vélilla vaihtaa. Iskuporaustekniikka puolestaan soveltuu paremmin
esiintyman ekonomisiin selvityksiin, koska menetelmélla saadaan néytetta tasaisesti vaihtelevas-
takin materiaalista.
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3.2.2 Naytekuvaus

Vittajangan esiintyméén on kairattu kaksi ita-lantista profiilia 700 metrin etéisyydelle toisistaan.
Pohjoisemmalla profiililla valkoista tai kellertdvaa kaoliinia tavattiin noin 300 metrin leveydelta
rapautuman kokonaisleveyden ollessa yli 400 metria (liite 5). Etelaisemmalla profiililla rapautu-
man leveys oli noin 150 metrig, josta 75 metrid vaaleaa kaoliinia. Yleensa valkoista tai kellerta-
vad kaoliinia tavattiin rapautuman keskeltd, kun taas reunoilla rapautumasavi oli vériltaan tum-
maa. Kaoliinin paalla olevien irtomaapeitteiden paksuus vaihteli 10 metrist4 25 metriin, ollen
keskimaarin 15 metrid. Kaoliinilavistys oli paksuimmillaan yli 30 metrid, keskimaérin noin 20
metrid. Kaoliinin joukossa oli kvartsirikkaita osia joko rapautumisen tuloksena syntyneina kvart-
sihiekkoina tai kovina vélikerroksina.

Rapautuman alapuolisesta kalliosta sekd kaoliinissa esiintyvista kovista valikerroksista saatiin
jonkin verran timanttikairasydantd. Myos ndma kivet olivat varsin voimakkaasti rapautuneet,
mik& ndkyi kivien pehmeyden ja haurauden liséksi epdonnistuneina yrityksina kiillottaa ohuthiei-
td. Vdhemman intensiivisena kallioperan rapautuminen ulottuu siis huomattavasti edelld kuvattua
syvemmalle.

Kairausten tulokset on esitetty profiilipiirroksina liitteessa 5. Kairasydankuvaukset on PDF —
tiedostoina raporttiin liittyvéalla CD-levyll&, kuten ovat my6s valokuvat kairasydamista.

3.3 Kemiallisten ja mineralogisten analyysien ja tutkimusten tulokset

Vittajangan kaoliinin mineralogia ja geokemia on kuvattu varsin perusteellisesti tutkimusrapor-
tissa M19.4621.2003.1.82 (Al-Ani et al., 2003), joka on sisallytetty tdman raportin liittyy-
aineistoon data -CD:lle.

Taulukossa 1 on esitetty valkoisen ja vérillisen kaoliinin eri raekokofraktioiden keskimaaréinen
mineraloginen ja kemiallinen koostumus tarkeimpien komponenttien osalta. Vittajangan valkoi-
sen kaoliinin kemialliselle koostumukselle ovat tyypillisia korkeat SiO,- ja K,O-pitoisuudet seké
alhainen Al,O3-pitoisuus. Rikastuskokeen lopputuotteessa (<2um) SiO,-pitoisuus on keskimaa-
rin 51,6 %, Al,O3-pitoisuus 27,9 % ja K,O-pitoisuus 2,9 %. Lopputuotteeseen jaavé kvartsi selit-
taé piirikkauden ja toisaalta alumiinikdyhyyden, muskoviitti ja illiitti puolestaan korkean ka-
liumpitoisuuden sek& myos lopputuotteessa 1,5 %:iin kohonneen Fe,Os-pitoisuuden. Vertailun
vuoksi mainittakoon teoreettisen kaoliniitin siséltdvan 46,5 % SiO, ja 39,5 % Al,Os. Yleensa
kaupallisten kaoliinituotteiden kemiallinen koostumus on hyvin lahell& tata teoreettista koostu-
musta.

Varilliselld kaoliinilla kairausprofiilien itdosissa on Na,O-pitoisuus kohonnut (keskimaéarin 1,5-2
%, max. perati 9,7 %), mika osoittaa kaoliinin siséltdvan runsaasti albiittista plagioklaasia. Alle
20um fraktiolla sekd Na,O-pitoisuus ettd XRD-analyysin ilmoittama plagioklaasipitoisuus on
vield raakanéytettakin suurempi, mik& osoittaa albiitin olevan erittéin hienorakeista. Itdreunan
rapautumasaven lahtokivi saattaakin olla Tahkoselan tholeiittinen metavulkaniitti. Vulkaniittien
lansipuolella varillisten rapautumien kemiallinen koostumus viittaa l&htokiven olleen mahdolli-
sesti metapeliitti (korkeat Mg, Fe ja K) tai karsivalikerros (korkeat Mg ja Fe, alhaiset K ja Na),
joita Matovaaran muodostumaan tiedetéan liittyvéan. Valkoisen kaoliinivyohykkeen sisalla tum-
man varin aiheuttaa yleensé hematiitti, jonka runsaus nakyy luonnollisesti vain kohonneena
Fe,O3-pitoisuutena.
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Raakakaoliini <20 mikronia <2 mikronia
raw kaolin <20 microns <2 microns
valkoinen  varillinen valkoinen  varillinen valkoinen
white coloured white coloured white
N=59 N=37 N=59 N=37 N=10
Vaaleus / brightness % - - 72.2 50.1 79.5
Min - - 60 217 74.0
Max - - 84.6 59.9 84.1
Keltaisuus / yellownes - - 13.4 29.9 5.9
Kaoliniitti / kaolinite 30 30 66 56 92
Min 7 0 15 5 85
Max 70 80 90 95 95
Kvartsi / quartz 49 35 9 11 6
Maasélpé /feldspar 6 16 10 15
Muskoviitti / muscovite 8 4 13 6 4
SiO, 76.23 69.95 51.66 52.19 52.35
Al,O3 13.47 14.72 27.89 25.60 31.40
TiO, 0.32 0.52 0.57 0.64 0.40
Fe, 05 2.00 443 2.95 415 151
MgO 1.18 3.59 1.86 3.72 0.84
CaO 0.03 0.23 0.01 0.10 0.03
Na,O 0.07 1.84 0.18 141
K0 3.26 1.78 6.22 3.14 2.62

Taulukko 1. Vittajangan kaoliinin eri raekokofraktioiden keskimaaraiset vaaleus- ja keltaisuusarvot
sekd@ mineraloginen ja kemiallinen koostumus (%). N = analyysien lukumaara.

Table 1. Mean brightness and yellowness values and respective mineralogical and chemical compositions
(%) for different size fractions from the Vittajanka kaolin deposit. N = number of analyses.

Mineralogisesti valkoinen raakakaoliini sisaltdd XRD-analyysin mukaan keskimaarin 30 % kao-
liniittia, 49 % kvartsia, 8 % muskoviittia, 6 % maasélpia seka paikoin védhan hematiittia ja pyrok-
seenia. Alle 20um fraktiossa kaoliniitin mé&éra kohoaa keskimaarin 66 %:iin, mutta fraktio sisél-
t&a edelleen runsaasti kvartsia ja muskoviittia. Valkoinen <2um puhdistettu kaoliinituote sisaltaa
jo 85-95 % kaoliniittia, loppuosan koostuessa 5-10 % kvartsista ja 0-5 % muskoviitista.

Vérillisella kaoliinilla on kaoliniitin maara keskiméérin sama tai hieman alhaisempi kuin valkoi-
sella kaoliinilla. Kvartsia on keskimé&éarin véhemmaén ja maasélpia enemmén kuin valkoisella
kaoliinilla. Profiilien itdosissa albiittisen plagioklaasin maaré nousee raakandytteissa enimmil-
144n 40 %:iin ja <20um fraktiossa jopa 55 %:iin, miké& osoittaa albiitin olevan hienorakeista. It&-
osan Vérillinen kaoliini sisaltdd myds smektiittia, hematiittia ja paikoin talkkia. Profiilien keskel-
14, valkoisen kaoliinin siséll& olevissa vérillisen kaoliinin sulkeumissa tai valikerroksissa hema-
tiitin m&é&ra nousee varsin korkeaksi, aina 20%:iin asti.
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Lopputuotteita tutkittiin pyyhkaisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja havaittiin kaoliniitin ja
muskoviitin rinnalla esiintyvan illiittid. Myos laskeutetusta savifraktiosta tehdyssa XRD-
analyysissa illiitin piikki tuli ndkyviin, vérillisessa kaoliinindytteessa myos illiitin ja smektiitin
muodostama seoshilamineraali. XRD:n piikisté laskettiin kaoliniitin kiteisyytta kuvaavat Hinck-
leyn indeksit (Hinckley 1963, Aparicio & Galan 1999), joiden arvot (0,59-0,88) osoittivat kao-
liniitin olevan yleensa "hyvin kiteytynytta", paikoin myds "kohtalaisesti kiteytynyttd". SEM-
kuvista voitiin havaita kaoliniittikiteiden olevan l&hes omamuotoisia, raekooltaan homogeenisia
ja erittain pienid, levy- tai hiutalemaisia partikkeleja, jotka olivat toisissaan heikosti kiinni tai
kokonaan irrallaan, eivatka levymaiset kiteet olleet juurikaan kasvaneet yhteen "kirjamaisiksi"
kidepinkoiksi ("booklets™).

Kaoliinin <20um fraktiosta mitatut vaaleudet nousivat valkoisilla néytteilla korkeimmillaan 80-
85 %:iin. Naitd arvoja voidaan pitaa erittain hyvéana vaaleutena kaoliinille, jota ei ole puhdistettu
magneettisesti ja kemiallisesti. Keltaisuus nailla vaaleimmilla ndytteilld oli keskimé&érin 7-8 %.
Vaaleankeltaisten naytteiden tyypillinen vaaleus vaihteli valilla 70-78 % ja vastaava keltaisuus
vélilla 15-10 %.

Magneettisesti ja kemiallisesti puhdistetuissa <2um kaoliinituotteissa vaaleudet nousivat vain
muutamalla prosenttiyksikolld. Esimerkiksi <20um fraktion vaaleusarvo 80 % nousi puhdistuk-
sessa noin 83 %:iin. Sen sijaan keltaisuusarvot keskimaarin puolittuivat 3,5-5 %:iin. Paperin
paéallystepigmenttind kaytettavan kaoliinin vaaleuden tulisi olla 87 % tai enemman ja keltaisuu-
den alle 3 %. Tulosten perusteella kaoliini kelpaisi vaaleuden puolesta ainoastaan paperin fille-
riksi.

Ohuthieiden perusteella valkoisen kaoliinin isantakivet serisiittikvartsiitteja ja serisiittiliuskeita.
Ne ovat erittéin hienorakeisia, massiivisia tai heikosti laminaarisia ja l&hes suuntautumattomia
Kivid, joiden pd&dmineraalina on hienorakeisen vaalean kiilteen lisaksi kvartsia. Aksessorisena
esiintyy albiittista plagioklaasia, kalimaasélpad, turmaliinia sek& monin paikoin porfyroblastista
skapoliittia.

Vérillisen kaoliinin isantékivia ovat eméaksiset vulkaniitit ja metapeliitit. Naisté vulkaniitit ovat
hienorakeisia, massiivisia ja suuntautumattomia kivid. Padmineraaleja ovat albiitti ja aktinoliitti,
joista jalkimmaéinen on paikoin korvautunut talkilla. Fylliitit ovat serisiittiliuskeiden kaltaisia,
paitsi ettd vaalean Kiilteen lisdksi esiintyy myos biotiittia.

4  AIHEEN LAADUN JA KAOLIINIVARANTOJEN ARVIOINTI

Kaoliiniesiintymén koosta voidaan olemassa olevan kairausmateriaalin perusteella tehda vain
karkea arvio. Painovoima-anomaliasta ja kairausprofiileista voidaan kuitenkin arvioida spekula-
tilvisesti esiintyman varantoja: Painovoimaminimin pituus on noin 2 km. Kairausprofiileilla ra-
pautuneen aineksen keskimaarainen leveys on 275 metrid, paksuus puolestaan noin 20 metrié ja
rapautuneen aineksen tiheys noin 2000 kg/m®. T4llin saadaan rapautuman kokonaismassaksi 22
miljoonaa tonnia kaoliinia. Analysoiduista ndytteista on toistaiseksi 60 % ollut valkoista kaolii-
nia, jonka kaoliniittipitoisuus on keskimaarin 30%. Talloin esiintyma siséltaisi noin 13 Mt val-
koista kaoliinia, josta saataisiin noin 4 Mt kaoliinirikastetta. On huomattava etta vaikka irtaimen
kaoliiniaineksen paksuus on keskimaarin vain 20 metri&, ulottuu kaolinisoituminen vdhemman
intensiivisena paljon tata syvemmalle.

Kaoliinin rikastuskokeissa saatu kaoliinituote sisélsi kaoliniitin lisaksi epdpuhtauksina huomat-
tavan paljon muskoviittia ja kvartsia, mikéa nakyi kemiallisessa koostumuksessa korkeampana
SiO,-pitoisuutena ja alhaisempana Al,Os-pitoisuutena verrattuna kaupallisiin kaoliinituotteisiin.
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Puhdistustoimenpiteistd huolimatta my6s vaaleudet jaivét reilusti alle pigmenttikaoliinilta vaadit-
tujen arvojen. Keskeisena syyna lienee ainakin isantakivien erittdin pieni rakekoko, erityisesti
muskoviitin ja kvartsin hienous, minka vuoksi kaoliinin mekaaninen puhdistus juuri néista epa-
puhtauksista tuottaa vaikeuksia.

Koska pigmenttikaoliinilta vaadittavat arvot jaivat koerikastuksessa saavuttamatta ja pelkan fille-
rikaoliinin tuotanto ei sen halvan hinnan vuoksi ole kohteella kannattavaa, paatettiin Vittajangan
valtauksesta luopua.
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Salla/ Vittajanka

Maastogeofysiikan mittaukset / Geophysical ground surveys

Data files:

Equipment:
VLF-R stations:
Area:

Line direction:
Line spacing

Data included to claim report

99VR462109D _1.xyz (Vittajanka, 1999)
vr462109.xyz (Vittajanka, 2000)
Geonics EM16R

DHO38 23.4 kHz and JXZ 16.4 kHz

~ 4.1 km? + 2 profiles

E-W

100 m

Point separation: 20 m

Gravity
Data files: 99GR462109D_1.xyz (Vittajanka, 1999)
gr462109.xyz (Vittajanka, 2000)
Equipment: Worden (1999), Scintrex autograv CG3 (2000)
Area: ~ 4.1 km* + 2 profiles
Line direction: E-W
Line spacing 100 m
Point separation: 20 m
DCIP
Data files: b4621091.xyz, ip462109.xyz (Vittajanka, 1999)

Equipment: Scintrex IPR12

Array: dipole-dipole (a=10, n=1-8)
Area: 2 profiles

Line direction: E-W

Point separation: 10 m

Taulukko 1. Maastogeofysiikan mittaukset raportoidulla Vittajangén valtausalueella ja sen
ymparistossa.
Table 1. Geophysical ground measurements included to report in relinquished claim area.

Survey area VLF-R Gravity DCIP
2452 points 2365 points 172 points
Vittajanka 48.2 line_km 47.3 line_km 1.700 line_km
4.1 km? 4.1 km? 2 profiles
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Kuva 1. Painovoimamittausten bouguer anomalia Vittajidngan valtausalueelta. Kuvassa esitetty

myos kairauspisteet. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06).

Figure 1. Bouguer anomaly map from Vittajanka claim area. Relinquished claim (red polygon)

and drilling sites are also presented.
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Kuva 2. Sahkdmagneettinen kartta Vittajangan valtausalueelta; VLF-R mittausten vaihekulma.
Kuvassa esitetty my0s kairauspisteet. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06).
Figure 2. VLF-R phase map from Vittajanka claim area. Claim (red polygon) and drilling sites
are also presented.
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Kuva 3. Sdhkdmagneettinen kartta Vittajangan valtausalueelta; VLF-R mittausten ndenndinen
ominaisvastus. Kuvassa myos kairauspisteet. Maavastusluotausten profiilien sijainti merkitty
mustalla viivalla (ks. kuva 4). (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06).

Figure 3. VLF-R apparent resistivity map from Vittajanka claim area. Claim (red polygon) and
drilling sites are also presented. Location of electrical sounding profiles presented as black lines

(fig. 4).
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Kuva 4. Maavastusluotausten ominaisvastusmallit profiileilta X

(B). (Dipoli

10, n=1-8)
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7428.500 (A) ja X =

Figure 4. Resistivity models of electrical sounding from profiles X

7427.820 (B). (Dipoli-dipoli, a=10, n

1-8).
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Appendix 4. Map of drilling activities
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drill profile (X=7428.500) and b) southern drill profile (X=7427.800)



Liite 6. Vittajangan kairaukset. 1(2)
Appendix 6. Drilling in Vittajanka.
Reikatunnus Koordinaatit (KKJ) Korkeus Suunta/ Pituus Analyysi- Hieet Valokuva
Hole-ID Coordinates elevation Kaltevuus Length naytteet Photo
X Y Azimuth/ Number of Thin
Northing Easting Z Dip m samples sections
M462199R301 7427.820 4446.700 208 000/90 19.50 X
M462199R302 7427.820 4446.800 207 000/90 31.00 X
M462199R303 7427.820 4446.900 206 000/90 32.50 X
M462199R304 7427.820 4447.000 204 000/90 38.70 1 X
M462199R305 7427.820 4447.200 198 000/90 36.30 3 X
M462199R306 7427.820 4447.300 198 000/90 15.30
M462199R307 7428.500 4446.900 202 000/90 21.00
> M462199R308 7428.500 4447.000 201 000/90 19.00 X
O M462199R309 7428.500 4447.100 199 000/90 27.40 X
E M462199R310 7428.500 4447.300 198 000/90 22.80 2 X
g M462199R311 7428.500 4447.400 197 000/90 22.60
c M462199R312 7428.500 4447.500 196 000/90 18.60
g M462199R313 7428.500 4447.600 195 000/90 14.00
8 M462199R317 7428.500 4447.200 198 000/90 15.00
U)h M462199R319 7427.720 4447.200 198 000/90 29.60 2 X
% M462199R320 7427.720 4447.100 199 000/90 10.50
3 M462199R321 7427.920 4447.200 199 000/90 19.60
8 M462199R322 7427.920 4447.300 198 000/90 21.50
g M462199R323 7428.020 4447.300 198 000/90 21.60
% M462199R324 7428.020 4447.200 199 000/90 32.60 X
ﬁ M462199R325 7428.020 4447.400 197 000/90 11.50
- M462199R326 7428.600 4447.300 197 000/90 17.50
M462199R327 7428.600 4447.400 197 000/90 15.50
M462199R328 7428.600 4447.200 198 000/90 23.00 X
M462199R329 7428.400 4447.300 198 000/90 16.00
M462199R330 7428.400 4447.200 199 000/90 13.30
M462199R331 7427.620 4447.200 198 000/90 10.00
M462199R332 7427.720 4447.000 201 000/90 25.60 2 X
M462199R334 7427.620 4446.900 207 000/90 19.00




Liite 6 jatkuu 2(2)
Appendix 6 continued
Reikatunnus Koordinaatit (KKJ) Korkeus Suunta/ Pituus Analyysi- Hieet Valokuva
Hole-ID Coordinates elevation Kaltevuus Length naytteet Photo
X Y Azimuth/ Number of Thin
Northing Easting Z Dip m samples sections

M462101R335 7428.500 4447.300 198 090/60 35.00 6 1 X
- M462101R336 7428.500 4447.315 198 090/65 36.20 5 1 X
(@) M462101R337 7428.500 4447.330 198 090/65 40.00 8 X
S M462101R338 7428.500 4447.350 197 090/45 40.10 6 X
‘_E‘S M462101R339 7428.500 4447.370 197 090/65 40.50 6 X
c M462101R340 7428.500 4447.390 197 090/65 50.60 8 X
g M462101R341 7428.500 4447.415 197 090/65 52.60 7 X
% M462101R342 7428.500 4447.440 197 090/65 40.10 5 X
U)_ M462101R343 7428.500 4447.275 198 090/65 38.10 7 X
8 M462101R344 7428.500 4447.255 198 090/65 38.69 6 X
8 M462101R345 7428.500 4447.370 197 000/90 46.87 8 2 X
c% M462101R346 7427.800 4447.200 198 090/65 50.60 8 X
S M462101R347 7427.800 4447.225 198 090/65 50.00 8 X
% M462101R348 7427.800 4447.250 198 090/65 40.00 5 X
ﬁ M462101R349 7427.800 4447.270 198 090/65 27.10 2 2 X

M462101R350 7427.800 4447.175 198 090/65 44.75 8 X

M462101R351 7427.800 4447.150 199 090/65 24.65 3 1 X
o M462103R352 7428.500 4447.225 198 000/90 48.10 4 X
-Z: M462103R353 7428.500 4447.200 198 000/90 35.20 3 X
§ M462103R354 7428.500 4447.175 199 000/90 33.50 3 X
5‘ M462103R355 7428.500 4447.150 199 000/90 30.30 2 1 X
o M462103R356 7428.500 4447.125 199 000/90 32.95 1 1 X
8 M462103R357 7428.500 4447.100 199 000/90 30.30 1 X
N. M462103R358 7428.500 4447.075 200 000/90 30.10 1 1 X
(% M462103R359 7428.500 4447.050 200 000/90 30.00 1 2 X
;TTS M462103R360 7428.500 4447.025 200 000/90 30.00 1 X
é M462103R361 7428.500 4447.000 201 000/90 30.10 1 X
E_ M462103R362 7427.800 4447.125 199 000/90 30.40 1 X
© M462103R363 7427.800 4447.100 199 000/90 30.00 3 X
% M462103R364 7427.800 4447.075 200 000/90 30.30 4 X
E M462103R365 7427.800 4447.050 200 000/90 30.00 4 X
° M462103R366 7427.800 4447.025 201 000/90 40.00 2 X
X M462103R367 7427.800 4447.000 202 000/90 31.40 1 X
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